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SOUHRN

Uvod: Kompozitni vyplné podléhaji v prostfedi tistni dutiny degradaci. jejimz vysledkem muze
byt zabarveni okrajového uzavéru vyplné, abraze povrchu vyplné ¢i fraktura ¢asti vyplné. Jednou
z moZnosti odelfeni takto poSkozenych vyplni je jejich oprava bez nutnosti celkové vymény, ktera
muiZze byt spojend s dalsi ztratou tvrdych zubnich tkani.

Cil: Cilem prace bylo ovérit dlouhodobou odolnost vazby nového kompozitu k ptivodnimu kom-
pozitu po étyfmeésiéni expozici v destilované vodé a v roztoku tenzidu laurylsulfatu sodného (SLS)
jako modelovych degradac¢nich prostredich. Testovany byly dva zptisoby tipravy povrchu ptivod-
niho kompozitu a dva typické adhezivni systémy.

Materialy a metodika: Pro méfeni byly pouzity substraty pfipravené z mikrohybridniho kom-
pozitu Filtek Z250 (A2), exponované po dobu péti mésicti pii 37 °C v destilované vodé. Po tomto
umélém starnuti byl jejich povrch preparovan brusnym papirem (P 320-ekvivalent ¢erveného dia-
mantovaného brousku) nebo air abrazi (Rondollex; éastice Al,O5 50 pm: 3.2 bar; 60 s). Nasledné
byly s pouzitim adhezivnich systémi Optibond FL nebo Gluma Comfort Bond dobudovany kom-
pozitni dostavby. Méfeni pevnosti vazby v mikrotahu bylo uskuteénéno po étyfmésicni expozici
vzorka pfi 37 °C v destilované vodé nebo v 1,5% roztoku SLS), obsaZeném v zubnich pastéch.
Kontrolni skupinu tvorily vzorky exponované 24 hodin v destilované vodé.

Vysledky: Na povrchu preparovaném brousenim doSlo po ¢tyifmeési¢ni expozici ve vode
a 1,5% roztoku SLS k poklesu pevnosti vazby v porovnani s 24hodinovou expozici v destilova-
né vodé. Mira tohoto poklesu zavisela na adhezivnim systému. Zatimco u systému Optibond FL
byl pozorovan pokles o 52 % pouze v prostiedi SLS (p < 0,001). u systému Gluma Comfort Bond
byl pozorovan pokles o 45 % v destilované vodé (p < 0,001) a 0 61 % v prostiedi SLS (p < 0,001).
Naproti tomu na povrchu preparovaném air abrazi byl po ¢tyfmési¢ni expozici nalezen signifi-
kantni pokles pevnosti vazby pouze pro systém Optibond FL po expozici v prostredi SLS
031 % (p<0,01).

— Zavér: Dlouhodoba Zivotnost opravované kompozitni viplné mtize byt zajisténa predev&im pre- |
paraci povrchu puvodniho kompozitu air abrazi. Vliv typu adhezivniho systému pouZitého k opra-
vé byl nevyznamny. S
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SUMMARY

Introduction: Composite restorations undergo degradation in the oral cavity, which may com-
promise their aesthetic and functional properties, cause failure of marginal integrity, increased
abrasion or even partial fracture of the filling. Instead of complete removal of such restorations,
they can be repaired.

Aim: To study the bond strength of a new composite resin to an aged composite substrate af-
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ter a 4-month storage in distilled water or sodium laurylsulphate solution (SLS). Two various sur-
face treatments and two different adhesive systems were tested.

Materials and methods: Light cured specimens of a micro-hybrid composite (Filtek Z250, sha-
de A2) were aged in distilled water (37 °C) for 5 months. Composite surface was prepared either
by grinding (SiC paper P320, mean grain size 46 pm., equivalent to red diamond bur) or by air
abrasion (Rondoflex; Al,O5 50 pm; 3.2 bar; 60 s). Composite build-ups were made from the same
composite material using two adhesive systems (Optibond FL, Gluma Comfort Bond). The micro-
tensile bond strength (n = 13-16) was measured alfter a 4-month storage of specimens at 37 °C in
distilled water or in a solution of sodium lauryl sulfate (1.5 wt. %). Control specimens were stored
in distilled water for 24 hours (37 °C).

Results: A decrease of the bond strength compared to the control group on the ground surfa-
ce after the 4-month storage in distilled water or SLS was found to be adhesive system- dependant.
The bond strength for Optibond FL decreased by 52% in SLS only (p < 0.001), but for Gluma Com-
fort Bond it decreased by 45% in distilled water (p < 0.001) and by 61% in SLS (p < 0.001). On the
_air-abraded surface the bond strength decreased only for Optibond FL in SLS (p < 0.01). by 31%.

, Conclusion: Long-term durability of composite repair can be maintained by preparing the ori- |
| ginal composite surface using air abrasion. The effect of the adhesive system on the bond strength
| was not significant.
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UvoD

Od prelomovych objevi dimetakrylatovych monomerti typu BIS-GMA Bowenem [2]
a leptani skloviny Buonocorem [6] jako pfedpokladu vytvoreni stabilni vazby mezi sklo-
vinou a kompozitnim materialem je vyuziti kompozitnich materialti v zachovné stoma-
tologii rychle se rozvijejici oblasti. Vyborné estetické vlastnosti a minimalné intervenéni
preparacni postupy jsou hlavnimi prednostmi kompozitnich vyplni. Na druhé strané je-
jich sniZena mechanicka odolnost, vyssi abraze a riziko selhani okrajového uzavéru s na-
sledkem vzniku sekundarniho kazu, diskolorace okrajového uzavéru nebo fraktury cas-
ti vyplné [5, 21] mtiZe sniZovat jejich dlouhodobou Zivotnost. Jednou z moZnosti oSetfeni
takto poskozenych kompozitnich vyplni je jejich oprava bez nutnosti tiplného odstranée-
ni puvodniho vyplnového materialu, které je obvykle spojeno s dalsi ztratou tvrdych zub-
nich tkani a je i éasové narocné [14]. Oprava vyplni tudiZ predstavuje efektivni alterna-
tivu k jejich vymeéné, prodluzuje Zivotnost vyplni a je nejSetrnéjsim zptisobemn oSetfeni
[12, 17]. MoZnost oprav kompozitnich vyplni, fazet a dal$ich rekonstrukei a jejich pfinos
v prevenci ztraty tvrdych zubnich tkani ma proto kli¢ovy vyznam.

Dosavadni prace ukazuji, Ze vytvofeni spolehlivé vazby mezi ptivodnim a novym kom-
pozitnim materialem zavisi na fadé faktorti a vysledna pevnost vazby kolisa ve velmi 5i-
rokém rozmezi [7, 13, 23].

Predchozi in vitro studie prokazaly vyznam mechanické nebo chemické tipravy po-
vrchu ptavodniho kompozitu riznymi prostiedky [4, 9, 32]. Z mechanickych prostfedka
se nejcastéji pouziva obrouseni diamantovanym brouskem nebo SiC brusnym papirem
s Casticemi karbidu kfemiku a opracovani air abrazi ¢asticemi oxidu hlinitého (Al5O4g)
nebo specialnim praskem u systému Codet [1, 22, 24, 32]. Z chemickych prostredkt se
nejéastéji pquiivé leptani kyselinou fluorovodikovou (HF) nebo fosforec¢nou (HgPOy) [7,
9, 28, 32]. Upravou povrchu ptuvodniho kompozitu brousenim nebo air abrazi dochazi
k odstranéni ¢asti ptivodni kompozitni vypIné, ktera byla nejvice ovlivnéna slinou nebo
jinym degradac¢nim médiem a k vytvofeni povrchovych nerovnosti, které zvétsuji kon-
taktni povrch [13]. V mnoha studiich bylo téz prokazano, ze pouZiti adhezivniho systé-
mu v kombinaci s mechanickou ¢i chemickou tpravou povrchu mtiZe zvySovat vazbu
mezi puvodnim a nové aplikovanym kompozitem [16, 18, 22].

Vétsina dosud publikovanych praci zkouma pevnost vazby opravovaného kompozitu
pouze v kratkém casovém obdobi, nejcastéji 24 hodin aZ 14 dni po opraveé [7, 13, 16, 18,

CESKA
STOMATOLOGIE
roé. 112

2012, & 2

s. 36-46

37































